300

weber.nivelit

podlahova hmota
na bazi cementu

&)

definice vyrobku
Jednoslozkova samonivelacni podlahova hmota na bazi cementu pro vnitfni
pouZziti.

barva
Seda.

vseobecné pozadavky pro podklad

Podklad musi byt dostatecné vyzraly, pevny, nepohyblivy, bez trhlin.
Povrchové vrstvy se nesmi odlupovat. Podklad zbavte prachu, mastnot
a necistot. Vhodnymi podklady jsou betonové mazaniny, cementové potéry
a povrchy Zelezobetonovych dilcl. V zavislosti na typu podkladu a jeho kva-
lité je zapotrebi pouZit specidlniho penetracniho natéru. Podklad musi
vykazovat mechanické vlastnosti dle CSN 74 4505 nebo dle projektové
dokumentace.

podminky pro zpracovani

Teplota ovzdusi pfi aplikaci musi byt od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu
nesmi klesnout pod +5 °C. Cerstvé nanesené plochy nesméji byt vystaveny
pfimym negativnim Gcinkdm tepla, vlhka a prdvanu.

doporucena doba pokladky krytin
Dlazba: min. po 12 hod. po pochdznosti

PVC: min. po 72 hod. po pochliznosti

Koberec: min. po 24 hod. po pochiiznosti

Plovouci podlahy: min. po 24 hod. po pochtiznosti
Minimalni tloustka pro zatizeni koleckovou Zidli je 3 mm.

upozornéni
Dodatecné pridavani plniva, pojiva a pfisad se nepovoluje. Pfi teplotach
vzduchu a podkladu pod +5°C a pfi ocekdvanych mrazech nepouzivat.

Veskeré tidaje v tomto navodu jsou nezavazné. Jsou viak zpracovany podle
nejlepsich poznatkii a zkusenosti z praxe a jsou zaloZeny na nejnovéjsich
technickych poznatcich.
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podkladni natér

Na penetraci savych podkladi pred aplikaci hmoty
pouzivame fedény roztok weber.podklad floor s vodou
v poméru 1:3. V pfipadé vy3si savosti je doporuceno provést
penetraci opakované.

Na nesavé a problematické povrchy (mirné znecisténé
povrchy od barev, nebo zbytkd lepidel) doporucujeme pouzit
penetraci weber.podklad haft nefedény.

sV b
naradi
Stérka, spiralové michadlo, nadoba na michani, vrtacka, nere-
zové hladitko, odvzdusnovaci valecek.

cisténi
Nadoby, nafadi a nastroje je nutné ihned pred zaschnutim
ocistit vodou.

CE parametry

CT-C25-F6-B1,0
Referencni norma: EN 13813
Rok: 11
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10
cementovy potérovy material
pro vnitini pouZiti ve stavbach
polymerem modifikovany

weber.nivelit

Ce

Reakce na ohen Alq
Uvoliovéni nebezpecnych latek cT

Propustnost vody NPD
Propustnost vodni pary NPD
Pevnost v tlaku C25
Pevnost v tahu za ohybu F6

Pridrznost B1,0
Odolnost proti obrusu NPD
Zvukova izolace NPD
Zvukova pohltivost NPD
Tepelny odpor NPD
Odolnost proti chemickému vlivu NPD

QR-kéd odkazuje na
produktovou stranku
vyrobku na nadem
webu




BJ Nejdilezitéjsi viastnosti

* jednoslozkova sucha smés

» samonivelacni

* pevnost v tlaku 25 MPa

e pochiiznost jiz po 12-24 hod.

o v Sedé barvé

» pro tloustky vrstev2—15 mm
 vhodny pro podlahova vytapéni

aplikace

nazev spotreba Cislo vyrobku

weber.nivelit 1,7 kg/m?/1 mm Mé635

Uvedené spotfeby jsou orientacni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpiisobu zpracovani.

Podlahova hmota weber.nivelit se pfipravi vmicha-
nim 1 pytle (25 kg) suché smési do 66,5 | Cisté
vody. Micha se pomoci michadla s nizkymi otackami
do homogenni smési bez hrudek. Po 2 az 3 minu-
tach znovu promichat. Rozmichand smés musi byt
zpracovana do 15 min.

pouziti

Ke spolehlivému vyrovnani podkladl v interiéru. Micha se
pouze s Cistou vodou. Neni urcena jako konecna povrchova
Uprava. Pro tloustky 2—15 mm, k vyrovnani stabilnich pod-
kladnich vrstev (potéry, beton), k pouziti jako podkladni vrstva
pod konecnou povrchovou tpravu (PVC, koberce, plovouci
Rozmichanou hmotu vylijeme na podklad a roze- podlahy a dfevéné podlahy pokud nejsou lepené).
tfeme stérkou nebo hladitkem. V jednom pracov-
nim procesu lze nanést hmotu do maximalni
tloustky 15 mm. Doporucujeme hmotu nevrstvit.

baleni
Ve 25 kg papirovych obalech, 42 ks — 1050 kg/paleta.

skladovani
6 mésicll od data vyroby v originalnich obalech v suchych,
krytych skladech.

> bezpecnost prace
Pred zapocetim prace vénujte pozornost pokynlim pro
ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, které jsou uvedené na
obalech vyrobkl nebo v bezpecnostnich listech. Pfi praci
s vyrobkem nejezte, nepijte, nekufte a pouzivejte predepsané
ochranné pracovni pomdicky.

» likvidace odpadii
Postupujte podle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,

Pfi poutiti penetrace (spojovaci mustek, omezeni
savosti) se musi weber.nivelit nanést jesté dokud je
penetrace v polosuchém stavu (4 hodiny). Pfi dorov-
navani hmoty se pouzije ocelové hladitko nebo rakle
a odvzdusnovaci valecek.

Weber.nivelit je pochiizny po 12-24 hodinach. Az
od této doby se pocita tzv. technologicka prestavka,
ktera v pfipadé dlazby ¢ini minimalné 12 hodin,
v piipadé kobercl a plovoucich podlah minimélné

v bezpecnostnim listu vyrobku.

Dodrzovanim uvedenych pokynii chranite své zdravi a Zivotni
prostredi!

24 hodin a v pfipadé neprodysnych krytin jako PVC

72 hodin.
systémové vyrobky
podkladni natéry:
savy podklad:
weber.podklad floor NPA110
nesavy podklad:
weber.podklad haft NP653

301

B






