weber.tec

tésnici malta

definice vyrobku

Tésnici malta (sucha maltova smés) pro vytvoreni zlabkd u styku podlahy se
sténou, vodotésna, kompenzujici smrsténi. weber.tec 933 je primyslové
vyrabéna hydraulicky vytvrzujici sucha maltova smés s kompenzaci smr-
$téni a s nepropustnosti pro vodu, pro vytvoreni zlabki pred aplikaci
vodotésnych stérek u styku — stény/podlahy, ve vnitinim i venkovnim pro-
stiedi a také egalizacni malta pod hydroizolacni hmotu weber.tec 915 — pfi
dodatecném vnitfnim zatésnéni.

barva
Seda.

slozeni
Hmota na bazi anorganického plniva, pojiva a modifikujicich pfisad.

technicka data
weber.tec 933

Sypna hustota

Hustota Cerstvé malty
Doba zpracovani

Doba vytvrzeni

Pevnost v tlaku

Pevnost v tahu za ohybu

cca. 1,5 kg/dm

cca. 1,85 kg/dm

15 minut, pfi +20°C
60 minut, pfi +20°C
>25N/mm
>5N/mm

po 28 dnech
po 28 dnech

vseobecné pozadavky pro podklad

Pevny, nosny a bez necistot a také bez nesoudrznych a sprasujicich slozek
a olejovych skvrn. Predvihcit do té miry, aby v okamzZiku naneseni weber.tec
933 byl k dispozici matné vlhky podklad. Jako podklady jsou vhodné beton,
cementovy potér, cihla a zdivo ze silikatovych vyrobka.

podminky pro zpracovani

Teplota ovzdusi pfi aplikaci musi byt v rozmezi od +5°C do +26 °C, teplota
podkladu nesmi klesnout pod +5°C. Cerstvé nanesené plochy nesméji byt
vystaveny pfimym negativnim ucinkGim tepla, srazek a priivanu.
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(] | nafadi
m Zednicka lzice, védro, nerezové hladitko, stétka, vrtacka

+nastavec na michani.
OO cisténi
m Néradi, nddoby se po poufziti o€isti vodou.

upozornéni

,,,,,,,

vzduchu a podkladu pod +5 °C a pfi ocekavanych mrazech nepouzivat.

Veskeré tidaje v tomto navodu jsou nezavazné. Jsou viak zpracovany
podle nejlepsich poznatkl a zkusenosti z praxe a jsou zaloZeny na nej-
novéjsich technickych poznatcich. U zpracovatelll se predpokladaji
vieobecné znalosti o aplikaci sanacnich systémd.

QR-kéd odkazuje na
produktovou stranku
vyrobku na nadem
webu




BJ Nejdilezitéjsi viastnosti

* nepropustna pro vodu

» kompenzujici smrsténi

* rychle vytvrzujici

» pro vnitini i venkovni oblast
* lehce roztiratelna

* sjednocujici stérka

« odolna proti siranim
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aplikace

Weber.tec 933 se namicha podle pozadované kon- weber.tec 933 18kg/m2/10mm SAB 933
zistence s 2,5 litry (tuhd) az 3,0 litry (plasticka) isté

vody na 25 kg weber.tec 933. Micha se po dobu min. vers

2 minut do homogenni konzistence. Jako misici pOUZItI

pfistroj se hodi napfiklad vrtacka s nizkymi otac-
kami s nasazenym michadlem.

Primyslové vyrabéna sucha maltova smés pro vytvoreni
zlabkd v prechodovych oblastech sténa/podlaha nebo v napo-

jeni zed/zed. Rovnéz se miizou uzavfit chybnd mista v betonu
nebo zdivu a mize se provadét plosné egalizacni vytmeleni.
Produkt weber.tec 933 je vhodny pro vnitini a venkovni
pouZiti. Po vytvrzeni se na weber.tec 933 mohou nanaset tés-
nici materialy jako napriklad plastické Zivicné stérky nebo
mineralni a elastické tésnici stérky.

Zhotoveni zlabku se provadi cerstvou maltou nane-
senou do rohu - styku podlahy se sténou - vyrobkem
weber.tec 933 namichanym do tuhé konzistence.
Cerstvou maltu zaoblit pomoci vhodného nastroje
- |Zice na Zlabky.

baleni
Ve 25 kg papirovych obalech. 42 ks — 1 050 kg/paleta.

skladovani
9 mésicl od data vyroby v originalnich obalech, v suchych
a krytych skladech.

Povrch Zlabku vyhladime navihcenou Stétkou. > bezpeEnost préce

Pred zapocetim prace vénujte pozornost pokyndm pro
ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, které jsou uvedené na
obalech vyrobkil nebo v bezpecnostnich listech. Pfi praci
s vyrobkem nejezte, nepijte, nekufte a pouzivejte pfedepsané
ochranné pracovni pomdicky.

» likvidace odpadu
Postupujte podle zadkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
Pfi pouziti weber.tec 933 jako tésnici malty - nata- v platném znéni. Podrobnéjsi informace jsou uvedeny

hujeme hladitkem v zoné injektaze. Tloustka vrstvy
musi byt min. 5 mm aby se docililo vodonepropust-
nosti malty.

v bezpecnostnim listu vyrobku.

Dodrzovanim uvedenych pokynii chranite své zdravi a Zivotni
prostredi!

527






